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SRM Description  C Mn P Si Cu Ni Cr V Mo W Co Sn As N

Grav Comb
50c W-Cr-V 0.719 0.342 0.022 0.010 0.009 0.311 0.079 0.069 4.13 1.16 0.082 18.44 0.018 0.022 0.012

132b Tool Steel (AISI M2) 0.864 0.341 0.012 0.004 0.185 0.088 0.23 4.38 1.83 4.90 6.28 0.029
134a Mo-W-Cr-V 0.808 0.218 0.018 0.007 0.007 0.323 0.101 0.088 3.67 1.25 8.35 2.00
2172 S-7 Tool Steel 0.48 0.61 0.008 0.0031 0.263 0.083 1.04 3.11 0.234 1.37
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